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Certified products
Produits certifiés

Probenart
Kind of sample
Type d'échantillon

Hersteller / Vertrieb
Manufacturer / Distributor
Fabricant / Service commercial

Zertifizierungsnummer
Number of certificate
Numéro de certificat

Priifberichtsnummer
Number of test report
Ne° du rapport de controle

Priifumfang
Test program
Programme du controle

Priifergebnis
Test result
Résultat du controle

Giiltigkeit des Zertifikats
Validity of the certificate
Validité du certificat

KéIn, 07.01.2020

Dr. Frank Kuebart

Naturlatexmatratzen (HG1 14 cm/HG2 14 cm/HG3 13 cm/HG1 18 cm/HG 1-2-1 20 cm
Sandwich/HG2 20 cm/HG 2-3-2 20 cm Sandwich)

Naturmatratzen (Modell Merlin/Merlin 2/Big Ben Plus/Big Sur/Aman/Aman plus/Aman plus

spezial)
Futons (Baumwollfuton/Kokosfuton/Latexsandwich/Hanflatex Futon)
Kindermatratzen (Aman Mini/Mambino/Wélkchen)

Futons, Natur- und Latexmatratzen

Futon Etage GmbH
Gartenfelder StraRe 29-37
13599 Berlin

1D 0508-11629-001

54752-001-006

Laborprifung auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen
und Inhaltsstoffe.

Tested on hazardous emissions and components.
Controle en laboratoire des émissions et composants critiques
pour la santé.

Die untersuchten Produkte erfiillen die Anforderungen des
eco-INSTITUT.
Einzelheiten siehe zugehdriges Gutachten.

The products fulfill the eco-INSTITUT test criteria.
For further details see the respective report.

Les produits respectent les exigences en vigueur du eco-INSTITUT.
Pour les détails, cf. expertise du produit.
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eco-INSTITUT Germany GmbH

Laborprifung
Laboratory testing
Lertifizierung
Certification

GUTACHTEN

Zur eco-INSTITUT-Label Zertifizierung

Nach DIN EN 1S0,/IEC 17025 akkreditiertes Priflabor

eco-INSTITUT Germany GmbH / Schanzenstrasse 6-20 / Carlswerk 1.19 / D-51063 Koln / Germany
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eco-INSTITUT Germany GmbH

Laborprifung
Laboratory testing
Lertifizierung
Certification

Lertifizierungsbericht Nr. 54752-001-006

Prifziel: Gutachten gemaR eco-INSTITUT-Label-Kriterien
Bezeichnung des zu Naturlatexmatratzen
zertifizierenden Produktes: Naturmatratzen
Futons
Kindermatratzen
Probenbezeichnung laut Auftraggeber: Siehe Ubersicht der Proben
Auftraggeber: Futon Etage GmbH

Kantstrale 13
Deutschland-10623 Berlin

Probenehmer: Herr Zbyszko Dziwisz, BE-ST 5.

Probenahmedatum: keine Angabe

Probenahmeort: PPH BE-ST s.j. - manufacturer of natural mattrassess Ul.
Produktionsdatum: keine Angabe

Probeneingang: 25.10.2019

Prifzeitraum: 25.10.2019 - 20.11.2019

Datum der Berichterstellung: 06.01.2020

Seitenanzahl des Prifberichts: 22

Prifendes Labor: eco-INSTITUT Germany GmbH, Kéln

auBer I unterbeauftragt
# auBerhalb der Akkreditierung

Prifziel erreicht: \/

Anmerkung: Der Bericht verliert umgehend seine Gultigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung
oder des Produktionsverfahrens des zertifizierten Produktes. FEine auszugsweise
Veroffentlichung des Berichtes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der  eco-INSTITUT Germany GmbH. Weitere Informationen unter
www.eco-institut.de/de/werbung

Nach DIN EN 150/1EC 17025 akkrediiertes Priiflabor

eco-INSTITUT Germany GmbH / Schanzenstrasse 6-20 / Carlswerk 1.19 / D-51063 Koln / Germany
Tel. +49 221.931245-0 / Fax +49 221.931245-33 / eco-institut.de / Geschéftsfihrer: Dr. Frank Kuebart, Daniel Tigges « DAKKS

HRB 17917 / USt-ID: DE 122653308 / Raiffeisenbank Frechen-Hrth, IBAN: DE60370623651701900010, BIC: GENODED1FHH Rbkreciterungsstelle

D-PL-20051-01-00
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Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Ubersicht der Proben

eco-Proben- Probenbezeichnung Zustand der Probe bei Probenart

nummer Anlieferung

A001 Schafwolle ohne Beanstandung Schafwolle

A002 Hanf ohne Beanstandung Hanf

A003 Bezug fur Latexmatratze ohne Beanstandung Textil

A004 Oberstoff von Bezug fur Latexmatratze | ohne Beanstandung Textil
(A003)

A005 Fillmaterial von Bezug fiir ohne Beanstandung Textil
Latexmatratze (A003)

A006 Unterstoff von Bezug fur ohne Beanstandung Textil
Latexmatratze (A003)

A001: Schafwolle A002: Hanf

A004: Oberstoff von Bezug fur Latexmatratze (A003) A005: Fillmaterial von Bezug fiir Latexmatratze (A003)

A006: Unterstoff von Bezug fir Latexmatratze (A003)

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Gutachterliche Bewertung*

Stellvertretend fir die Produkte Naturlatexmatratzen, Naturmatratzen, Futons und Kindermatratzen wurden die unter der
Ubersicht der Proben aufgefiihrten Materialien im Auftrag der Futon Etage GmbH einer tkologischen Produktprifung unterzogen.
Bewertungsgrundlage sind die Prifkriterien des eco-INSTITUT-Label ,Matratzen/Bettwaren” (Stand: September 2018).

Die im Prifbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt bewertet.!

P21 ungeférbte textile Bezugsstoffe/P35 Polster-/Fillmaterialien pflanzliche & tierische Fasern

Prifparameter Probe Ergebnis Grenzwert Grenzwert
eingehalten
[ja/nein]
Inhaltstoffanalysen
Pyrethroide (Summe) A001
Bifenthrin, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Deltamethrin, < ;
Empenthrin, Esfenvalerat, Fenpropathrin, Fenvalerat, Flumethrin, A002 BG <05 mg/ kg 2
Permethrin, Transfluthrin A004
Pyrethroide (Summe) A00S
Bifenthrin, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Deltamethrin, < ;
Empenthrin, Esfenvalerat, Fenpropathrin, Fenvalerat, Flumethrin, A006 BG <05 mg/kg 2
Permethrin, Transfluthrin
A001
Orthophenylphenol )
(OPP; nur bei Naturfasern 0. Mischgewebe) AQ02 BG =10 mg/kg Ja
A004
Orthophenylphenol A005 :
(OPP; nur bei Naturfasern 0. Mischgewebe) A006 BG =10 mg/kg 1
Chlorphenole . A007T
(Summe; nur bei Naturfasern o. Mlschgewebe) A002 <BG < 0,1 mg/kg ia
PCP, 2,3,4,5-TeCP, 2,3,4,6-TeCP, 2,3,5,6-TeCP, 2,3,5-Trichlorphenol,
2,3,6-Trichlorphenol, 2,4,5-Trichlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol A004
Chlorphenole
(Summe; nur bei Naturfasern o. Mischgewebe) A005 86 <01 mg/kg ja
PCP, 2,3,4,5-TeCP, 2,3,4,6-TeCP, 2,3,5,6-TeCP, 2,3,5-Trichlorphenol, A006
2,3,6-Trichlorphenol, 2,4,5-Trichlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol
pH-Wert A004 7,0 4575 ja
pH-Wert A006 8,4 4575 ja'
Optische Autheller A001 negativ ohne Bewertung ja
Optische Autheller A004 negativ ohne Bewertung ja
Optische Aufheller A005 positiv ohne Bewertung ja
Optische Aufheller A006 positiv ohne Bewertung ja
Alkylphenolethoxylate A001 <BG <20 mg/kg ja

1 Wird ein Messergebnis mit einer geringfugigen Uberschreitung der Anforderung als ,nicht erfillt” bewertet, so liegt dem die Vereinbarung des ,geteilten
Risikos der Messunsicherheit (Shared Risk-Ansatz)” zugrunde. Danach ist die Wahrscheinlichkeit > 50 %, dass die Aussage richtig ist. In gleicher Weise ist ein
Ergebnis, welches geringfigig unter dem Anforderungswert liegt, ebenfalls nur mit einer Wahrscheinlichkeit von > 50 % konform. D.h., das Risiko eine falsch
negative Aussage zur Erfiillung der Anforderung zu treffen ist genauso hoch wie das Risiko eine falsch positive Aussage zu treffen (mehr Informationen unter
https://www.eco-institut.de /de/2019/07 /messunsicherheit /).

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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cCO

P21 ungeférbte textile Bezugsstoffe/P35 Polster-/Fillmaterialien pflanzliche & tierische Fasern

Prifparameter

Probe

Ergebnis

Grenzwert

Grenzwert
eingehalten

[ia/nein]

Inhaltstoffanalysen

Pestizide ohne Pyrethroide (Summe)

2,3,5-T, 2,4 D, Azinophosmethyl, Azinophosethyl, Aldrin, Bromophos-
ethyl, Captafol, Carbaryl, Chlordane, Chlordimeform, Chlorfenvinphos,
Coumaphos, DDD, DDE, DDT, DEF/Butifos, Diazinon, Dichlorvos,
Dichlorprop, Dichlofenthion, Dicrotophos, Dieldrin, Dimethoat,
Dinoseb und Salze, alpha- und beta-Endosulfan /-sulfat, Endrin,
Ethion, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, alpha-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH (Lindan), delta-HCH, Heptachlor, Heptachlorepoxid,
Hexachlorbenzol (HCB), Isodrin, Kelevan, Kepon, Malathion, MCPA,
MCPB, Mecoprop, Methamidophos, Methidathion, Methoxychlor,
Mirex, Monochrotophos, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, PCP,
Perthan, Phosdrin/ Mevinphos, Phosalon, Phosmet, Phoxim,
Pirimiphos-ethyl, Profenophos, Propethamphos, Quinalphos, Stroban,
Telodrin, Tetrachlorvinphos, Toxaphen (Camphechlor),
2,3,5,6-Tetrachlorphenol, Trifluralin

A001
A002

0,01 mg/kg

< 0,5 mg/kg

Pestizide ohne Pyrethroide (Summe)

2,3,5-T, 2,4 D, Azinophosmethyl, Azinophosethyl, Aldrin, Bromophos-
ethyl, Captafol, Carbaryl, Chlordane, Chlordimeform, Chlorfenvinphos,
Coumaphos, DDD, DDE, DDT, DEF/Butifos, Diazinon, Dichlorvos,
Dichlorprop, Dichlofenthion, Dicrotophos, Dieldrin, Dimethoat,
Dinoseb und Salze, alpha- und beta-Endosulfan /-sulfat, Endrin,
Ethion, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, alpha-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH (Lindan), delta-HCH, Heptachlor, Heptachlorepoxid,
Hexachlorbenzol (HCB), Isodrin, Kelevan, Kepon, Malathion, MCPA,
MCPB, Mecoprop, Methamidophos, Methidathion, Methoxychlor,
Mirex, Monochrotophos, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, PCP,
Perthan, Phosdrin/ Mevinphos, Phosalon, Phosmet, Phoxim,
Pirimiphos-ethyl, Profenophos, Propethamphos, Quinalphos, Stroban,
Telodrin, Tetrachlorvinphos, Toxaphen (Camphechlor),
2,3,5,6-Tetrachlorphenol, Trifluralin

A004
A005
A006

< BG

< 0,5 mg/kg

Triclosan

A004
A006

< BG

<0,5 mg/kg

ja

Formaldehyd

A001
A002
A004

< BG

<20 mg/kg

ja

Formaldehyd

A005
A006

6,1 mg/kg

<20 mg/kg

ja

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

' Die Uberschreitung wird toleriert, da kein direkter Hautkontakt besteht

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Zusammenfassende Bewertung*

Stellvertretend fur die Produkte Naturlatexmatratzen, Naturmatratzen, Futons und Kindermatratzen wurden die unter der Ubersicht
der Proben aufgefihrten Materialien im Auftrag der Futon Etage GmbH einer 6kologischen Produktprifung zur Erlangung des
eco-INSTITUT-Label unterzogen.

Die in den Profkriterien festgelegten Grenzwerte werden eingehalten.

Im Ergebnis der erfolgreichen ¢kologischen Produktprifung wird das

eco-INSTITUT-Label

fur die Produkte

Naturlatexmatratzen (HG1 14 cm/HG2 14 cm/HG3 13 cm/HG1 18 ¢m/HG 1-2-1 20 ¢cm
Sandwich/HG2 20 cm/HG 2-3-2 20 cm Sandwich)

Naturmatratzen (Modell Merlin/Merlin 2/Big Ben Plus/Big Sur/Aman/Aman plus/Aman
plus spezial)

Futons (Baumwollfuton/Kokosfuton,/Latexsandwich/Hanflatex Futon)
Kindermatratzen (Aman Mini/Mambino/Walkchen)

fir zwei Jahre erteilt.

Zertifizierungsnummer ID 0508 - 11629 - 001
Prufberichtsnummer 54752-001-006
Gultigkeit 09/2021

Nach Ablauf von zwei Jahren besteht die Mdglichkeit, das eco-INSTITUT-Label erneut fiir einen Zeitraum von zwei Jahren zu
erwerben. Hierzu erfolgt eine Laborprifung entsprechend den aktuellen Prifkriterien des eco-INSTITUT-Label.

Koln, 06.01.2020

Arne Herzog
Projektleiter

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Laborbericht

1 Pyrethroide?

Prifziel:

Pyrethroide

Prifmethode:

Analytik: Extraktion, Reinigung an Kieselgel nach DFG-Methode 519,
Analyse mit GC/ECD

Prifergebnis:

Probe Parameter (Ergebnis) Bestimmungsgrenze
Material ma/k
ima/ka] [mg/kq]

A001: Schafwolle Bifenthrin < BG 0,05

A002: Hanf ) Bioresmethrin <BG 0,05

A004: Oberstoff von Bezug fir .

Latexmatratze (A003) Cyfluthrin < BG 0,05

Cyhalothrin <BG 0,05
Cypermethrin < BG 0,05
Deltamethrin <BG 0,05
Empenthrin < BG 0,1
Esfenvalerat < BG 0,05
Fenpropathrin < BG 0,05
Fenvalerat < BG 0,05
Flumethrin < BG 0,05
Permethrin < BG 0,05
Transfluthrin < BG 0,05
Summe < BG

A005: Fiillmaterial von Bezug fur Bifenthrin < BG 0,05

k\"ggémuat{atzte %?\003)8 . Bioresmethrin < BG 0,05

Latex}nar;rgtrieo(Aggg) e Cyfluthrin <86 0.05

Cyhalothrin <BG 0,05
Cypermethrin < BG 0,05
Deltamethrin <BG 0,05
Empenthrin < BG 0,1
Esfenvalerat < BG 0,05
Fenpropathrin < BG 0,05
Fenvalerat < BG 0,05
Flumethrin <BG 0,05
Permethrin <BG 0,05
Transfluthrin <BG 0,05
Summe < BG

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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2 Orthophenylphenol (OPP)*

Prifziel:
Orthophenylphenol (OPP)

Prifmethode:
Analytik: Extraktion, Veresterung, Reinigung an Kieselgel
nach DFG-Methode $19, Analyse mit GC/MS.
Prfergebnis:
Probe Parameter Gehalt Bestimmungsgrenze
(Material) [mg/kg]
[mg/kg]
A001: Schafwolle Orthophenylphenol <BG 03
A002: Hanf
A004: Oberstoff von Bezug fir
Latexmatratze (A003)
A005: Fillmaterial von Bezug fiir Orthophenylphenol < BG 03

Latexmatratze (A003)
A006: Unterstoff von Bezug fur
Latexmatratze (A003)

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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3 Chlorphenole?

Prifziel:
Chlorphenole

Prifmethode:
Analytik: CEN / TR 14823, Veresterung, Reinigung an Kieselgel nach DFG-Methode 19,
Analyse mit GC/MS
Prfergebnis:
Probe Parameter Gehalt Bestimmungsgrenze
(Material) [mg/kg]
[mg/kg]
A001: Schafwolle Pentachlorphenol <BG 0,01
A002: Hanf 2,3,4,5-Tetrachlorphenol <BG 0,01
?U?Oétgf;;sttgtfzgo&g;;; g 2,3,4,6-Tetrachlorphenol <BG 0,01
2,3,5,6-Tetrachlorphenol < BG 0,01
2,3,5-Trichlorphenol <BG 0,01
2,3,6-Trichlorphenol <BG 0,01
2,4,5-Trichlorphenol <BG 0,01
2,4,6-Trichlorphenol < BG 0,01
Summe < BG
A005: Fullmaterial von Pentachlorphenol < BG 0,01
Bezug fur Latexmatratze 2,3,4,5-Tetrachlorphenol <86 0,01
E\%%%?)Unterstoff von 2,3,4,6-Tetrachlorphenol < BG 0,01
Bezug fur Latexmatratze 2,3,5,6-Tetrach|0rphen0| <BG 0,01
(A003) 2,3,5-Trichlorphenol < BG 0,01
2,3,6-Trichlorphenol < BG 0,01
2,4,5-Trichlorphenol <BG 0,01
2,4,6-Trichlorphenol < BG 0,01
summe < BG

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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4 pH-Wert’

Prifziel: pH-Wert

Prafmethode:

Analytik: DIN EN IS0 3071:2006-05

Profergebnis:
Probe Ergebnis
A004: Oberstoff von Bezug fur Latexmatratze (A003) 7,0
A006: Unterstoff von Bezug fur Latexmatratze (A003) 8,4

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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5  Optische Aufheller”

Prifziel:
Optische Aufheller

Prifmethode:

Analytik: UV-Detektion

Prifergebnis:
Probe Ergebnis
A001: Schafwolle negativ
A004: Oberstoff von Bezug fir Latexmatratze (A003) negativ
A005: Fllmaterial von Bezug fur Latexmatratze (A003) positiv
A006: Unterstoff von Bezug fir Latexmatratze (A003) positiv

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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6  Alkylphenole/Ethoxylate?

Profziel:
Nonylphenol, Octylphenol, Nonylphenolethoxylate[1-20], Octylphenolethoxylate[1-20]

Profmethode:
Nonylphenolethoxylate /Octylphenolethoxylate
Analytik: HPLC-MS/MS, GC/MSD
Prifergebnis:
Probe Parameter Gehalt Bestimmungs-
(Material) grenze
[mg/kg] [mg/kg]
A001: Schafwolle Nonylphenol < BG 1,0
Octylphenol < BG 1,0
Nonylphenolethoxylate[1-20] < BG 2,0
Octylphenolethoxylate[1-20] < BG 2,0

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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7 Pestizide gemaR eco-INSTITUT-Label Liste?

Prifziel:

Pestizide

Prifmethode:

Analytik: Melliand Textilberichte 1-2/1995; 39-42

Prifergebnis:

Probe: A001: Schafwolle

A002: Hanf
Geha}lt Bestimmungsgrenze
Parameter (Material)
[mg/kg] [mg/kg]

2,4,5-T <BG 0,05
2,4-D <BG 0,05
Acetamiprid < BG 0,05
Aldrin <BG 0,01
Atrazine < BG 0,05
Azinophos-ethyl <BG 0,05
Azinophos-methyl <BG 0,05
Bendiocarb <BG 0,05
Bromophos-ethyl < BG 0,01
Buprofezin < BG 0,01
Captafol <BG 0,01
Carbaryl <BG 0,05
Carbosulfan <BG 0,05
Clethodim < BG 0,05
Chlordan < BG 0,01
Chlordimeform <BG 0,05
Chlorfenapyr < BG 0,05
Chlorfenvinphos <BG 0,01
Chlorfluazuron < BG 0,05
Chlorpyrifos-ethyl < BG 0,01
Chlorpyrifos-methyl < BG 0,01
Coumaphos < BG 0,05
Cyclanilid < BG 0,05
DDD <BG 0,01
DDE <BG 0,01
DDT <BG 0,01

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Parameter (A(AiaGtr:ilatl) S VL DL
[mg/kg] [mg/kg]
DEF <BG 0,01
Diafenthiuron <BG 0,05
Diazinon <BG 0,01
Dichlofenthion < BG 0,01
Dichlorprop < BG 0,05
Dichlorvos <BG 0,05
Dicrotophos < BG 0,05
Dieldrin < BG 0,01
Diflubenzuron 0,01 0,01
Dimethoat < BG 0,05
Dinoseb und Salze < BG 0,05
Diuron <BG 0,01
o-Endosulfan <BG 0,01
B-Endosulfan <BG 0,01
Endosulfansulfat < BG 0,01
Endrin <BG 0,01
Ethion <BG 0,01
Fenchlorphos <BG 0,01
Fenitrothion <BG 0,01
Fenthion <BG 0,01
Fibronil <BG 0,01
Heptachlor <BG 0,01
Heptachlorepoxid <BG 0,01
Hexachlorbenzol < BG 0,01
o-HCH <BG 0,01
B-HCH <BG6 0,02
&-HCH <BG 0,01
Imidacloprid <BG 0,05
[sodrin < BG 0,01
Kelevan < BG 0,05
Kepon < BG 0,05
Lindan <BG 0,01
Lufenuron <BG 0,05
Malathion < BG 0,01
MCPA <BG 0,05
MCPB <BG 0,05
Mecoprop <BG 0,05
Methamidophos < BG 0,05
Methidathion < BG 0,05

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Gehalt

Parameter (Material) S VL DL
[mg/kg] [mg/kg]

Methomyl <BG 0,05
Methoxychlor <BG 0,01
Metolachlor < BG 0,05
Mevinphos < BG 0,05
Mirex < BG 0,01
Monocrotophos < BG 0,05
Parathion-ethyl <BG 0,01
Parathion-methyl <BG 0,01
Pendimethalin <BG 0,05
Perthan <BG 0,05
Phosalon < BG 0,05
Phosdrin <BG 0,05
Phosmet < BG 0,05
Phoxim <BG 0,05
Pirimiphos-ethyl <BG 0,01
Pirimiphos-methyl <BG 0,01
Profenophos <BG 0,01
Prometryn <BG 0,05
Propetamphos < BG 0,01
Pymethrozin < BG 0,05
Quinalphos < BG 0,01
Quintozin <BG 0,01
Stroban <BG 0,05
Teflubenzuron < BG 0,05
Telodrin <BG 0,05
Tetrachlorvinphos < BG 0,01
Thiamethoxam <BG 0,05
Thidiazuron <BG 0,05
Thiodicarb <BG 0,01
Toclofos-methyl < BG 0,01
Toxaphen < BG 0,05
Trifloxysulfuron-sodium <BG 0,05
Triflumuron < BG 0,01
Trifluralin < BG 0,01
Summe der Pestizide 0,01

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Prifergebnis:
Probe: A004: Oberstoff von Bezug fir Latexmatratze (A003)
AQ05: Fillmaterial von Bezug fiir Latexmatratze (A003)
AQ06: Unterstoff von Bezug fiir Latexmatratze (A003)
Gehalt .
Parameter (Material) Bestumg;g;i]renze
[mg/kg]
2,4,5-T <BG 0,05
2,4-D <BG 0,05
Acetamiprid < BG 0,05
Aldrin <BG 0,01
Atrazine <BG 0,05
Azinophos-ethyl <BG 0,05
Azinophos-methyl < BG 0,05
Bendiocarb <BG 0,05
Bromophos-ethyl <BG 0,01
Buprofezin < BG 0,01
Captafol < BG 0,01
Carbaryl <BG 0,05
Carbosulfan < BG 0,05
(lethodim < BG 0,05
Chlordan < BG 0,01
Chlordimeform <BG 0,05
Chlorfenapyr <BG 0,05
Chlorfenvinphos <BG 0,01
Chlorfluazuron < BG 0,05
Chlorpyrifos-ethyl < BG 0,01
Chlorpyrifos-methyl <BG 0,01
Coumaphos < BG 0,05
Cyclanilid <BG 0,05
DDD <BG 0,01
DDE <BG 0,01
DDT <BG 0,01
DEF <BG 0,01
Diafenthiuron < BG 0,05
Diazinon <BG 0,01
Dichlofenthion < BG 0,01
Dichlorprop < BG 0,05
Dichlorvos < BG 0,05
Dicrotophos < BG 0,05
Dieldrin < BG 0,01

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Parameter (A(AiaGtr:ilatl) S VL DL
[mg/kg] [mg/kg]
Diflubenzuron <BG 0,01
Dimethoat < BG 0,05
Dinoseb und Salze < BG 0,05
Diuron <BG 0,01
o-Endosulfan <BG 0,01
B-Endosulfan <BG 0,01
Endosulfansulfat < BG 0,01
Endrin <BG 0,01
Ethion < BG 0,01
Fenchlorphos <BG 0,01
Fenitrothion <BG 0,01
Fenthion <BG 0,01
Fibronil <BG 0,01
Heptachlor <BG 0,01
Heptachlorepoxid <BG 0,01
Hexachlorbenzol < BG 0,01
o-HCH <BG 0,01
B-HCH <BG 0,02
&-HCH <BG 0,01
Imidacloprid <BG 0,05
[sodrin <BG 0,01
Kelevan < BG 0,05
Kepon < BG 0,05
Lindan <BG 0,01
Lufenuron < BG 0,05
Malathion <BG 0,01
MCPA <BG 0,05
MCPB <BG 0,05
Mecoprop <BG 0,05
Methamidophos <BG 0,05
Methidathion <BG 0,05
Methomyl < BG 0,05
Methoxychlor <BG 0,01
Metolachlor < BG 0,05
Mevinphos < BG 0,05
Mirex < BG 0,01
Monocrotophos < BG 0,05
Parathion-ethyl < BG 0,01
Parathion-methyl < BG 0,01

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Gehalt

Parameter (Material) S VL DL
[mg/kg] [mg/kg]

Pendimethalin <BG 0,05
Perthan <BG 0,05
Phosalon < BG 0,05
Phosdrin <BG 0,05
Phosmet < BG 0,05
Phoxim <BG 0,05
Pirimiphos-ethyl <BG 0,01
Pirimiphos-methyl <BG 0,01
Profenophos <BG 0,01
Prometryn <BG 0,05
Propetamphos < BG 0,01
Pymethrozin < BG 0,05
Quinalphos < BG 0,01
Quintozin <BG 0,01
Stroban <BG 0,05
Teflubenzuron < BG 0,05
Telodrin <BG 0,05
Tetrachlorvinphos < BG 0,01
Thiamethoxam <BG 0,05
Thidiazuron <BG 0,05
Thiodicarb <BG 0,01
Toclofos-methyl < BG 0,01
Toxaphen < BG 0,05
Trifloxysulfuron-sodium <BG 0,05
Triflumuron < BG 0,01
Trifluralin < BG 0,01
Summe der Pestizide < BG

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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8  Triclosan?

Prifziel:

Triclosan

Profmethode:

Analytik: | CEN /TR 14823 1A

Prifergebnis:

Probe Parameter Gehalt Bestimmungsgrenze

(Material) [mg/kg]
[mg/kg]

A004: Oberstoff von Bezug fir Triclosan < BG 0,10

Latexmatratze (A003)
A006: Unterstoff von Bezug fur
Latexmatratze (A003)

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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9  Formaldehyd?

Prifziel:
Formaldehyd
Prifmethode:
Analytik: DIN EN 1SO 14184-1:2011-12 und § 64 LFGB 82.02-1
Prifergebnis:
Probe Parameter Ergebnis Bestimmungsgrenze
(Material) [mg/kg]
[mg/kg]
A001: Schafwolle Formaldehyd < BG 5,0
A002: Hanf
A004: Oberstoff von Bezug fir
Latexmatratze (A003)
A005: Fillmaterial von Bezug fur Formaldehyd 6,1 5,0
Latexmatratze (A003)
A006: Unterstoff von Bezug fur
Latexmatratze (A003)

< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze

Koln, 06.01.2020
¢ A  }
AR R ) W

Michael Stein, Dipl.-Chem.
(Laborleiter)

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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Anhang

I Probenahmebegleitblatt

eco-INSTITUT-Label

¢CO

Projektnummer

¢CO

eco-NSITIUT Gemany EmbH

worms| o 54752-001-003
. TESTED PRODUCT wirdvaim LahidF -
Probenahmebegleitblatt Tous-on-m susgefallt
Priiflabor eco-INSTITUT Germany GmbH Probenehmer
Schanzenstr. 6-20, D-51063 K&in (Name, Firma, Herr Zbyszko Dziwisz
Tel. +499 (0)221 - 931:45-: Telefon) BE-STs.,
Fax + = -33
LRl 0048 61 814 3056
Name des BE-5T s.J. M.Strzelbicki Auftraggeberf
Herstellers / Rechnungsem-
Harndersam Palezie ul. Nowa PL pfénger (falls
Probenahmeort abweichend vom
(Adresse / Herstellernamen)
Stempel)
Produktname Matratzenbeiug Probeart (z.B.
Hant Holzwerkstoff,
|
Schafwolle Bodenbelag}
Modell / Pro- Chargen-Nr.
eramm/ Serie
Artikel-Nr. Produktionsda-
tum der Charee
Probe wird aus der laufenden Produktion Datum der
gezogen ... [ ]aus Lagerbestinden Probenahme
Uhrzeit
Wo wurde das [] Fertigung Wie wurde das [ offen
Produktvor [ ] Lager Produkt vor D verpackt
Probenahme [ ] Sonstiges Probenahme
elagert? elagert?
B Lagerort: Eeig Verpackungsmaterial:

Besonderheiten (mogliche negative Einfliisse durch Emissionen
am Probenahmeort (2.B. Benzin-Abgase, Lésemittelemissionen
aus der Fertigung), Unklarheiten, Fragen, etc.)

Bestatigung
Hiermit bestatigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhiindig gemaR
Probenahmeanleitung des ecu—INSTITUT—Lgés;g*g.‘a‘_?!t, gezogen und verpackt.
Unterschrift:(Stempdlf. Strzelbioki
62-070 Paledzie, ul. Nowa 21A
tel. 61 814 30 55

Datum: 18.10.19

* Bitte pro Probe ein Pr

P N
NIP: 7771005499. REGON. 630267787 Zé"]tdx-m r\ﬁ‘"-\"‘-’"m
1
" ist unbedi inzuhal

T refestrowy BOC TI0T02437
leitblatt ausfiillen! Die P i

Beauftragung

(Bitte Angebotsnummer eintragen bzw. falls nicht vorhanden,
Untersuchungsziel angeben)

Tel +4

VORI e

eco-INSIITUT Germany GmbH / Schanzensirasse 6-20 / Cariswerk 1.19 / 0-51063 £oln / Germany s
221931245-0 / Faw =4 22193124533 / ecorinstitul.de / Geschaltstihrer: Or. Frank Kuehant, Da (( DAKkS
17 / USEID: DE 122653208 / Railfeisenbank Frechen-Hirth, [BAN: DES0370623551701900010, BIC: Frives oA
D-PL-20051-01-00

Hinweis: Eine auszugsweise Veroffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes.
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